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Stan gruntu twardoplastyczny

Oznaczenie granic konsystencji Atterberga i stopnia plastyczności  IL 

wg PN-88/B-04481

Lokalizacja/ Temat Grębocice

27.06.2019Data badania:

Stopień plastyczności IL 0,08

24,62

Lokalizacja:

Rodzaj gruntu wg PN-B-02480

Wilgotność w [%] 12,79

Laboratorium: Wilczyce, ul. Wrocławska 1F, 51-311 Wrocław

Granica plastyczności wP [%] 11,79

Wskaźnik plastyczności IP [%] 12,83

Granica płynności wL [%] 

Data badania:

25,76 15

25,32 19

Rodzaj gruntu wg PN-B-02480 Gp

Wilgotność w [%] 13,23

32

25,33 27

25,68 22

Stan gruntu twardoplastyczny

Wskaźnik plastyczności IP [%] 13,63

25,48

Stopień plastyczności IL 0,10

26,19

Data badania: 27.06.2019

Lokalizacja: O-4, 1,30-2,40

19

Granica plastyczności wP [%] 11,85

Granica płynności wL [%] 
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